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Kalit so’zlar:  
 Турли саноат тармоқлари учун композицион материаллар 

олиш жараѐни даврида турли параметрларнинг иштирокида 

амалга ошириладиган технологик кетма кетликларни, 

жумладан, бурғулаш қоришмалари учун такомиллашган 

хусусиятларга эга саналган стабилловчи реагентларни ишлаб 

чиқариш ва улларни хоссалари, ҳом ашѐ ѐки оралиқ маҳсулот 

сифатида саноат соҳалари учун композицион материаллар 

олишда қўлланилиш истиқболларини ўзлаштириш, бевосида 

янги янги лойиҳаларни саноат тармоқларга оператив тарзда 

жориш этилиши лозим саналади.  
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Республикамизда кимѐ ва кимѐ технология саноати соҳасини ривожлантириш мақсадида 

замонавий талабларга жавоб бера оладиган янги турдаги органик композицион материаллар, 

хусусан, маҳаллий стабилловчи реагентлар асосида турли саноат тармоқлари учун композицион 

материаллар, улар целлюлоза ва унинг стабилловчи реагент сифатида ишлатилинадиган техник 

КМЦ ҳамда ПАЦ каби маҳсулотлар олиш бўйича маълум илмий ва амалий натижаларга 

эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида «ички ва ташқи бозорларда миллий товарларнинг рақобатбардошлигини 

таъминлайдиган маҳсулот ва технологияларнинг тубдан янги турларини ишлаб чиқаришни 

ўзлаштириш»
1
 қаратилган муҳим вазифалар белгиланган. Бу борада, ишлаб чиқарилаѐтган 

инновацион таркибга эга саналган янги босқичга ўтиш орқали қимѐ саноатини бунданда янада 

ривожлантириш ва диверсификация қилиш билан унинг ҳосилаларини олиш технологиясини 

ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. 

Тўқимачилик корхоналарининг толали чиқиндилари (ТКТЧ) асосида кимѐвий қайта ишлашга 

яроқли целлюлоза маркаларининг олиш жараѐни тадқиқотлари ҳам бир нечта босқичларни ўз 

ичига олади.  

Тўқимачилик корҳоналарини қийқимлар таркибида турли, яъни полиэфир толалар, синтетик 

ҳамда табиий толалар мажуд бўлиб, аксарият холларда уларни кимѐвий қайта ишлаш 

жараѐнлари қийин кечади. Ушбу тадқиқотимиз давомида табиий толадан тўқилган тўқимачилик 

                                                        
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини 

янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.   
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лахтак толали чиқиндиларидан фойдаландик.  

Табиий х/б тўқимачилик чиқиндиларини маҳсус майдалаш тегирмонидан ўтказиб, толаларни 

маҳсус титиш калонасидан ўтказиб пахта кўринишида титиб олинди. Олинган толали еғилмалар 

NaOHнинг 10г/л ли эритмаси билан 100
0
С да 60-80дақиқа давомида оҳоридан тўкиш учун 

натронли гидролиз жараѐни амалга оширилади.  

Ишқорий ишлов бериш натижасида уларнинг янада реакцион қобилияти ошиши таъминланди. 

Толаларнинг юза қисмидаги хар хил турдаги бўѐвчи моддалар, дастлабки апретлаш жараѐнидаги 

крахмал асосли елимловчи тўлдирувчилар қисман бўлсада ишқор қуйқаси таркибига ўтди. 

Қуйида ишқорий ишлов берилгандан сўнг ажралиб чиқган целлюлоза намуналарининг айрим 

сифат кўрсаткичлари келтирилган. 

1-жадвал Тўқимачилик корхоналарининг толали чиқиндилари (ТКТЧ) асосида олинган 

целлюлозанинг сифат кўрсаткичлари 

 

№ 

*
ТКТЧ 

дастлабки 

кўриниши 

 

А 

 

Б 

цел-за 

унуми, % 

α -цел-

а, % 
*
ПД 

Бўкув- 

чалик 

даражаси 

1 11-тип марка Тўқ қаймоқ ранг 
96% оқ 

ранг 
98,1 95,8 1850 140 

2 14-тип марка Ҳира оқ ранг 
94% оқ 

ранг 
97,0 96,4 1920 155 

3 17-тип марка 
Оч кулранг 

аралашган 

93% оқ 

ранг 
95,8 97,2 1780 145 

4 21-тип марка Оч жигарран 
81% оқ 

ранг 
92,9 94,6 2080 160 

*
ТКТЧ- тўқимачилик корхоналарининг толали қийқим матолари  

А-дастлабки кўриниши
 

Б-ишқорий ишловдан кейинги кўриниши
 

*
ПД- полимерланиш даражаси 

Жадвалдан кузатиш мумкинки ишқорда ишлов берилган ТКТЧ ташқи кўриниши ҳамда 

бўқувчанлик даражаси бир неча бор ошди, яъни сифат кўрсаткичларига нисбатан – бўқувчанлик 

кўрсаткичини ошиб бориши унинг реакцион қобилиятини фаоллашганлигини характерлайди.  

Қуйида К-ПАЦнинг сифат кўрсаткичларини билан Тsh-88.2-12-2005 ва Tsh-2231-001-5353-5770-

01 ларда келтирилган талаблар билан физик-кимѐвий кўрсаткичларини солиштириш жадвали 

келтирилган.  

2-жадвал ТКТЧ ҳамда шоли целлюлозасининг композитидан олинган К-ПАЦ нинг айрим 

сифат кўрсаткичларини Тsh-88.2-12-2005 ва Tsh-2231-001-5353-5770-01 ларда келтирилган 

талаблар билан солиштириш ва физик-кимёвий кўрсаткичлари  
 

 

№ 

Кўрсаткичлар 

 

ТКТЧ 

К-

ПАЦ 

 

1Тsh 

2Тsh 

85/600 

Шоли 

К-

ПАЦ 

 

 

1Тsh 

2Тsh 

85/600 

1 
Полимерланиш даражаси, 

кам эмас 
1250 

 

500 

 

650 

640 

 

 

500 

 

500 

2 
Карбоксил группалари билан ўрин 

алмашиш даражаси 
105 

 

80-

 

85 

 

86 

 

80-

 

65-85 
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100 100 

3 Асосий модда миқдори, % 85 
 

50 

 

53 
88 

 

50 

 

48 

4 
2% ли сувли эритманинг динамик 

қовушқоқлиги, мПас 

 

305,4 

 

100 

 

215,8 
205,7 

 

100 

 

90-

150 

5 Сувда эрувчанлиги, % 98,4 97 98,8 99,2 97 98 

6 Мухит, рН 11 8-12 9 10 8-12 8-12 

*1Тsh-88.2-12-2005 

*2Тsh-2231-001-5353-5770-01 

Жадвалдан кўриш мумкинки олинган К-ПАЦнинг сифат кўрсаткичлари келтирилган техник 

шарт талабларига жавоб берадиган бир нечта маркалари олинди, бу кўрсаткичлар истиқболда 

қурилиш соҳаси учун шпатлевка ҳамда турли хилдаги эмулсияларни ишлаб чиқаришша 

стабилловчи реагент сифатида ишлатилиш имконини беради.  

Олинган К-ПАЦнинг сувда эрувчанлиги, динамик қовушқоқлиги, полимерланиш даражаси, 

алмашиш даражаси, асосий модда миқдори ва шуларга ўхшаш турли кўрсаткичлари келтирилган 

Тsh-88.2-12-2005 ва Tsh-2231-001-5353-5770-01 техник шарт талабларига мос тушиши 

аниқланди.  
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